Elektropolieren von Edelstahl - Polierergebnis

Werkstoffnummer
[Qualitat: +++ [Qualitat: ++ Qualitat: +
1.4031 1.4057 1.3952
1.4303 1.4306 1.3964
1.4310 1.4331 1.4000
1.4401 1.4406 1.4016
1.4401 1.4418 1.4021
1.4435 1.4429 1.4028
1.4441 1.4439 1.4031
1.4456 1.4034
1.4462 1.4059
1.4529 1.4104
1.4541 1.4113
1.4545 1.4117
1.4567 1.4120
1.4571 1.4197
1.4580 1.4305
1.4581 1.4308
1.4362
1.4408
1.4410
1.4512
1.4542
1.4544
1.4546
1.4548
1.4552
1.4568
1.4828
1.4876
1.4923
2.4668
2.4816
2.4856

Legende:

Qualitat: +++ entspricht einem sehr guten Ergebnis, bezogen auf die Oberflichenqualitit

Qualitdt: ++  entspricht einem guten Ergebnis, bezogen auf die Oberfldchenqualitét

Qualitdt: +  entspricht einem befriedigenden Ergebnis, bezogen auf den optischen Eindruck mit Entgrat
wirkung



